


Der nattrliche Werkstoff Holz ist nach wie vor der be-
liebteste Baustoff des Menschen. Bauprodukte aus Holz
schaffen zu jeder Jahreszeit ein behagliches Raumklima
und schirmen Larm- und Umweltbelastungen ab.

Der unverwechselbare Charakter der Oberflache unter-
stitzt die individuelle Gestaltungsmaoglichkeit im Holz-
bau. Bauen mit Holz ist modern, das bestatigen auch die
jahrlichen Zuwachse im Vergleich zu den anderen Bau-
werkstoffen. Nachhaltigkeit und Umweltvertraglichkeit
sind unumstrittene Faktoren fur den Werkstoff Holz.

- robust und widerstandfahig

« schaffen ein gesundes Raumklima

- bieten vielfaltige Gestaltungsmaglichkeiten
- wirtschaftlich

- langlebig

+ Okologisch und recycelbar

Witterungseinflisse wie Sonne, Wind, Feuchtigkeit und
Temperaturschwankungen sowie eventuell moglicher
Blaue- und Pilzbefall sind eine standige Belastung fur
Holz. Um lhre Fassade und die Holzbauteile vor diesen
Umwelteinflissen zu schiitzen ist die richtige Oberfla-
chenbehandlung flr eine lange Lebensdauer von grofter
Bedeutung.

Mit dem vorliegenden Pflegehandbuch mochten wir
lhnen alle notwendigen Informationen geben, die Sie fur
die Pflege von Fassaden und Holzbauteilen benétigen,
damit Sie auch lange Freude mit ihrem Gebaude haben.



- Feuchtigkeit (Nebel, Regen, Schnee, etc.)

« Sonnenlicht (Warme, UV-Strahlung)

« Biologischer Angriff (Holzschadlinge — Insekten, Pilze)
« Umweltchemikalien (RuRB, Hausbrand, Auspuffgase)

- Temperaturwechsel (Tag und Nacht, Jahreszeiten)
 Mechanische Belastung (Wind, Hagel)

Vor diesen schadlichen Einfliissen mussen die Holzbau-
teile in erster Linie durch konstruktiven Holzschutz ge-
schiitzt werden. Erganzend dazu sind fast immer weitere
Oberflachenschutzmalnahmen erforderlich.

Holz besteht aus einem hohen Anteil an Lignin, das wie
eine aussteifende Kittsubstanz wirkt. Durch die UV-Strah-
lung wird dieses Lignin abgebaut und kann von Wasser
ausgewaschen werden. Damit verlieren die duRersten
Holzfasern ihren Zusammenhalt und stellen keinen trag-
fahigen Untergrund fur Beschichtungen dar.

Diese Abbauprodukte werden durch Regenwasser aus-
gewaschen. Durch eine weitere Befeuchtung erfolgt die
Besiedelung mit Pilzen, die zu einer Grauverfarbung
fuhren. Aus diesen Grunden ist eine rechtzeitige Pflege
der Holzoberflache wichtig. Durch die Pigmente und
Additive in den Beschichtungssystemen wird der UV-
Schutz des Holzes tber lange Zeit sichergestellt und wirkt
somit wie Sonnencreme fur's Holz.



Reinigen Sie die Holzoberflache bevor Sie mit der Pfle-
ge beginnen. Entfernen Sie loses Holz und Schmutz mit
einer Messingdraht- oder Kunststoffburste. Bitte keine
Eisenburste verwenden.

Fur die Pflege von Holzoberflachen im AuflRenbereich ver-
wenden Sie bitte immer dinnschichtige Anstrichsysteme.
Schutzen Sie die Oberflachen besonders vor Kontakt mit
Putz, Mortel und Estrich. Verwenden Sie zum Abkleben
nur geeignete Klebebdnder (Tesa-Band 4438 oder 4838,
3M Scotch Brand Tape und Brand 2090 oder KIP 308
Spezial) um das Holz und die Oberflache zu schiitzen.
Beachten Sie dazu bitte die jeweiligen Verarbeitungs-
empfehlungen der Hersteller und entfernen Sie Klebe-
bander moglichst rasch wieder.

Fur eine ausreichende Trocknung soll die Verarbeitungs-
temperaturen von mindestens 15 °Ceingehalten werden.
Die Haltbarkeit und Schutzwirkung der Beschichtungen
hangen entscheidend von der Wetterbeanspruchung ab.
Horizontale Flachen werden beispielsweise immer star-
ker bewittert als vertikale.

Allgemein geht man davon aus, dass die Wetterbelas-
tung an der Std-West-Seite, der Wetterseite am inten-
sivsten ist. Bauteile aus Holz an der Nord-Ost-Seite eines
Gebdudes sind dagegen einer relativ geringen Bean-
spruchung ausgesetzt.

Lassen Sie sich von lhrem Hersteller die genaue Farbton-
bezeichnung geben, sodass Sie fur lhre weiteren Pflege-
malnahmen immer den richtigen Farbton verwenden.

HINWEIS: Mit Lasuren behandelte Oberflachen werden
bei einem Wartungsanstrich dunkler. Sie konnen even-
tuell mit einem helleren Farbton die Pflege durchfiihren
(Musteranstrich machen).



Um die Schutzfunktion zu gewahrleisten, mussen lasie-
rend oder deckend gestrichene Flachen regelmafig kon-
trolliert und gepflegt werden. Holzflachen werden in der
Regel leider zu spat oder gar nicht inspiziert. Es ist aber
besonders wichtig, den richtigen Zeitpunkt fur diese
Arbeiten zu wahlen. Der erste Pflegeanstrich ist meist
der entscheidende.
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HINWEIS: Fiir die Pflege empfehlen wir I6semittelhaltige
Produkte. Diese trocknen zwar deutlich langsamer — bei
der Pflegeistdas aberein Vorteil (weniger Streichansatze).
Bei Neuanstrichen konnen Sie wasserverdinnbare oder
16semittelhaltige Produkte verwenden.



Abwitterungsstufe 1

Abwitterungsstufe 2

Abwitterungsstufe 3

Etwas vereinfacht werden daher im Folgenden drei Ab-
witterungsstufen von Anstrich und Holzuntergrund be-
schrieben:

Abwitterungsstufe 1 ist dann gegeben, wenn die Flachen
zwar noch intakt sind, das Wasser nicht mehr abperlt,
sondern sich gleichmaRig verteilt. Durch den Glanzverlust
wirkt die Oberflache stumpfmatt. Dies ware der ideale
Zeitpunkt ohne Farbtonveranderung eine Pflege durch-
zufithren. Ein einmaliger , Auffrischungsanstrich” —nach
Reinigung der Fldche (entfernen von Staub und Spinn-
weben) — reicht normalerweise aus.

Abwitterungsstufe 2 ist dann gegeben, wenn leichte Ab-
platzungserscheinungen vorliegen oder beim Schleifen
oder Bursten mit der Messingdrahtbiirste teilweise rohes
Holz zum Vorschein kommt und noch keine Vergrauung
gegeben ist. Hier ist bereits die Grenze zwischen Pflege
und Renovierung erreicht. Eine mechanische Vorarbeit,
ausbursten oder anschleifen, ist notwendig. Im Regelfall
ist ein zweimaliger Anstrich empfehlenswert.

Abwitterungsstufe 3 liegt vor, wenn der Anstrich stark
verwittert und abgeplatzt ist. Eine deutliche Vergrauung
der rohen Holzteile ist gegeben. Das Holz weist bereits Riss-
bildung auf und ist stark saugfahig. Hier kann nur mehr
eine Sanierung den ursprunglichen Zustand herstellen.




Besonders Holzterrassen unterliegen einer extremen Be-
witterung. Durch die horizontale Lage bleibt das Wasser
langer liegen. Der Einfallswinkel des UV-Lichtes und die
mechanische Beanspruchung verscharfen die Belastung
zusatzlich. Deshalb ist eine Pflege der Holzterrasse beson-
ders wichtig und sollte mindestens einmal im Jahr erfol-
gen. Verwenden Sie flr die Pflege keine schichtbildenden
Lasuren, sondern eigene Bodendle, wie das Pullex Bodendl.

TIPP: Selbst vergraute Holzterrassen konnen wieder wie
neu erstrahlen. Verwenden Sie dazu den Holzentrgrau-
er ADLER Clean-Multi-Refresher und anschlieBend strei-
chen Sie die Terrasse mit Pullex Bodenol. Genauere Infor-
mationen dazu unter www.adler-farbenmeister.com.



Pullex Holzol

Pullex Plus-Lasur

oder Pullex Holzol

Pullex Color

Im
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Pullex Silverwood,
Pullex Platin oder

Lignovit Platin

"\ cereEre Alle ADLER Pflegeprodukte erhalten Sie im
CrrC

“;@ ADLER Farbenmeister Onlineshop unter

j/j www.adler-farbenmeister.com oder beim

ONUNESHOP ADLER Partner in Ihrer Nihe.



Eine Sanierung von beschichteten Oberflachen ist er-
forderlich, wenn starke Abwitterungen, Lackrisse, mecha-
nische Verletzungen, Feuchteunterwanderungen, Verfar-
bungen, Vergrauungen, Abblatterungen oder Blauebefall
aufgetreten sind.

Herstellen des urspringlichen Zustandes durch Schleifen,
Strahlen, etc. der bewitterten Holzoberflache und Behand-
lung mit Renovieraufbau.

Aol TR Pullex Renovier-Grund

+ Pullex Top -Lasur

Pullex Top-Lasur
Larche

(LR Pullex Renovier-Grund
+ Pullex Color (deckend)

PullexRenovier-Grund

Pullex Color
Englischrot




Die ADLER-Werk Lackfabrik ist Osterreichs fihrender
Hersteller von Lacken, Farben und Holzschutz. Das Fa-
milienunternehmen mit seinem Hauptsitz in Schwaz
in Tirol wurde 1934 gegrundet und beschaftigt tber
670 Mitarbeiter.

Zwei Drittel der Produkte werden auf wasserverdunn-
barer Basis hergestellt. Durch groBes Engagement und
innovative Forschungsarbeit ist ADLER fihrend im Be-
reich Holzbau-Beschichtungen. Zahlreiche europaische
Forschungs- und Prifeinrichtungen kontrollieren und
bestatigen laufend die hohe Qualitat sowie dkologische
Verantwortung von ADLER.

Umweltschutz ist fir ADLER nicht nur ein Lippenbekennt-
nis. Das beweisen zahlreiche Auszeichnungen und Zer-
tifizierungen, in deren Rahmen sich die Lackfabrik regel-
maRig strengen Kontrollen unterzieht. Qualitat und
Nachhaltigkeit haben fiir uns seit jeher Prioritat vor schnel-
len Geschaften und Profitdenken. Das hat uns zu einer
international anerkannten Premium-Marke gemacht.
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protected by m

Das Qualitatssiegel garantiert Ihnen, dass Ihre
Holzbauteile mit einem umweltfreundlichen
Premium-Produkt beschichtet wurden.
Das Ergebnis: Eine natiirlich geschtitzte und
veredelte Oberfldche. Bei richtiger Pflege
werden Sie viele Jahre Freude daran haben!

Schutzgebtihr: € 0,40
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facebook.com/adlerlacke

instagram.com/adlerlacke_official

Q)

youtube.com/@AdlerlLacke
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ADLER-Werk Lackfabrik - Bergwerkstrafe 22 - A-6130 Schwaz/Tirol
T. +43 5242 6922-0 - info@adler-lacke.com - www.adler-lacke.com

ADLER Deutschland GmbH - Kunstmtuhistr. 14 - D-83026 Rosenheim - T. +49 8031 304 5174
ADLER Lack AG - EtzelstraRe 5 - CH-8856 Tuggen - T. +41 55 465 2121
ADLER Italia S.r.]. - Via per Marco 12/D - 1-38068 Rovereto - T. +39 0464 425 308
ADLER Polska Sp. z 0.0. - ul. Tyniecka 229 - PL-30-376 Krakow - T. +48 12 252 4001
ADLER Cesko s.r.o. - Jihlavskd 770/27 - CZ - 664 41 Troubsko - T. +420 731 725 957
ADLER Slovensko s.r.o.- Montdzna 3 - SK-971 01 Prievidza - T. +421 46 5199 621
ADLER Benelux BV - De Boelakkers 12 - NL-5591 RA Heeze - T. +31 85 064 2020



