
ADLER zeigt, wie Sie Schritt für Schritt kleine Kratzer oder Druckstellen auf Ihren 
geölten oder gewachsten Möbelstücken verschwinden lassen.

Reparatur von kleinen Dellen oder 
Eindruckstellen:
Schritt 1:
Reinigen Sie die Flächen mit Legno-Reiniger.

Schritt 2:
Wässern Sie die beschädigte Stelle leicht ein. Legen Sie ein nasses Baumwolltuch über die 
Fläche und dämpfen Sie die Delle mit einem heißen Bügeleisen heraus.

Schritt 3:
Lassen Sie die Stelle gut trocknen und schleifen Sie die Kratzer mit einem abgestuften 
Holzschliff ab. Beginnen Sie dabei mit einem groben Schleifpapier der Körnung 150 und 
arbeiten Sie sich weiter bis Körnung 240.

Schritt 4:
Tragen Sie Legno-Öl oder Legno-Hartwachsöl auf und schleifen Sie das Öl mit einem 
Schleifschwamm (Scotch-Brite grau) ein. Entfernen Sie den Überschuss mit einem 
Baumwolltuch.

Schritt 5 (nur bei Verwendung von Legno-Öl):
Nach vier Stunden Trockenzeit tragen Sie noch einmal Legno-Öl auf. 
Achtung: Wenn Sie in Schritt 2 Legno-Hartwachsöl verwendet haben, ist kein zweiter 
Auftrag nötig.
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Verwendete 
Produkte

Legno Reiniger

Legno Öl

Legno Hartwachsöl

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

Reparaturtipps für geölte oder 
gewachste Flächen

Zerkratzte oder stark abgenutzte Flächen lassen sich mit 
Legno-Öl wieder reparieren und ausbessern. 

https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/holzoel-holzwachs-innenlasur/holzoel-und-holzwachs/legno-reiniger~p1114
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehoer/schleifmittel/finishpapier-bogen~p1291
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/holzoel-holzwachs-innenlasur/holzoel-und-holzwachs/legno-oel~p1116
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/holzoel-holzwachs-innenlasur/holzoel-und-holzwachs/legno-hartwachsoel~p1113
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/holzoel-holzwachs-innenlasur/holzoel-und-holzwachs/legno-reiniger~p1114
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/holzoel-holzwachs-innenlasur/holzoel-und-holzwachs/legno-oel~p1116
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/holzoel-holzwachs-innenlasur/holzoel-und-holzwachs/legno-hartwachsoel~p1113


 

Kleine Kratzer ausbessern:
 

Finishpapier Bogen

https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehoer/schleifmittel/finishpapier-bogen~p1291


Schritte

Schritt 1 - Kratzer abschleifen
Schleifen Sie die Kratzer mit einem abgestuften Holzschliff ab. 
Beginnen Sie dabei mit einem groben Schleifpapier der Körnung 
150 und arbeiten Sie sich weiter bis Körnung 240.0

Schritt 2 - Legno Öl auftragen
Tragen Sie Legno-Öl oder Legno-Hartwachsöl auf die 
abgeschliffene Stelle auf und lassen Sie es fünf Minuten lang 
einwirken. 0

https://www.adler-lacke.ch/Produkte/Ger%C3%A4te, Zubeh%C3%B6r, Sonstiges/Schleifger%C3%A4te und -mittel/9553 - Finishpapier Bogen 3M
https://www.adler-lacke.ch/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7006 - Legno-%C3%96l
https://www.adler-lacke.ch/Produkte/Wachse, %C3%96le, Innenlasuren/Legno-%C3%96le & -Wachse/7002 - Legno-Hartwachs%C3%B6l


Schritt 3 - Öl einschleifen
Schleifen Sie das Öl mit einem Schleifschwamm (Scotch-Brite 
grau) in das Holz ein. 0

Entfernen Sie den Überschuss mit einem Baumwolltuch.0



Schritt 4 (nur bei Verwendung von 
Legno-Öl):
Nach vier Stunden Trockenzeit tragen Sie noch einmal Legno-Öl 
auf. 

Achtung: Wenn Sie in Schritt 2 Legno-Hartwachsöl verwendet 
haben, ist kein zweiter Auftrag nötig.

0
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