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In unseren Adern flief3t Farbe.

VORBEHANDLUNG, PFLEGE & REPARATUR

| tzte Mobeloberflachen
neu versiegeln

Abgenutzte Oberflachen kénnen Sie mit einem

Klarlackspray ganz einfach wieder wie neu aussehen B 16.01.2013
lassen.

Mit den Jahren nutzen sich Mobeloberflachen ab, verlieren an Farbe und wirken matt. Verwendete
Doch iiber solche Schéden brauchen Sie sich nicht langer zu drgern, denn mit dem Grilith- Produkte

Klarlackspray von ADLER konnen Sie abgenutzte Stellen miihelos wieder reparieren. Wir

zeigen Thnen Schritt fiir Schritt wie’s funktioniert:

Grilith Klarlack-Spray

Finishpapier Bogen


https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/pflege-und-reparatur/holzreparatur/grilith-klarlack-spray~p808
https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/profi-zubehor/schleifmittel/finishpapier-bogen~p1291

Schritte

T 7 .
<. F Schritt 1 - Schadstelle vorbehandeln
., Reinigen Sie die beschédigte Stelle mit einem Baumwolltuch.
Die Oberfldche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
\

Schritt 2 - Schleifen

Schleifen Sie die Stelle vorsichtig mit Scotch-Bright oder einem
sehr feinen Schleifpapier (KO 320-360) an und entstauben Sie

sie griindlich.



https://www.adler-lacke.ch/at/produkte//finishpapier-bogen-3m~p1291

Schritt 3 - Lackieren mit Grilith
Klarlackspray

Schiitteln Sie die Dose ca. 2 Minuten lang kréaftig. Sie sollten die
Dose auch widhrend des Gebrauchs immer wieder schiitteln.
Bevor Sie die eigentliche Schadstelle bearbeiten, raten wir Ihnen
den Grilith Klarlackspray an einer unauffélligen Stelle
auszuprobieren. Mit diesem Spriihversuch sehen Sie sofort, ob es
zu ungewollten Farbunterschieden kommt.

Halten Sie die Dose beim Spriihen immer senkrecht zur Flédche.
Spriihen Sie aus ca. 25 cm Entfernung bei Raumtemperatur

gleichmaRig und nicht zu satt auf die entsprechende Stelle.

Schritt 4 - Zweite Lackschicht

Falls notwendig, konnen Sie die Stelle nach einigen Minuten ein
zweites Mal bespriithen. Mehrere diinne Schichten sind besser als
eine dicke.

Drehen Sie nach Gebrauch die Dose um und driicken Sie den
Spraykopf bis der Spriihstrahl abbricht.

Je nach Untergrund gibt es den Spraylack in den 3 Glanzgraden
glanzend, seidenmatt und matt.


https://www.adler-lacke.ch/at/produkte//grilith-klarlack-spray~p808

Das Ergebnis
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