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In unseren Adern flieRt Farbe.

WANDE & BODEN

Wandfarbe spritzen - So erzielen

Sie ein perfektes Spritzbild

GroR3e Flachen mit dem Farbroller zu streichen ist

miithsam und zeitaufwindig. Maler-Experten greifen daher 3 03.09.2024
haufig auf ein Wandfarbe-Spritzgerat zuriick, um schneller
und effizienter zu arbeiten. Mit dem richtigen Spritzgerat
und der optimalen Vorbereitung lassen sich
professionelle Ergebnisse erzielen. In diesem Tipp zeigen
wir lhnen Schritt fiir Schritt, wie Sie Wandfarben
erfolgreich spritzen.

Verwendete
Produkte

Aviva Europremium-Weif§


https://www.adler-lacke.ch/de/produkte/wandfarbe-und-fassadenfarbe/wandfarbe/aviva-europremium-weiss~p904356

Schritte

Schritt 1: Vorbereitung - Welche
Wandfarben eignen sich zum Spritzen?

Bevor Sie mit dem Spritzen beginnen, ist es wichtig, die richtige
Wandfarbe auszuwéhlen:

o Dispersionsfarben spritzen: Die
Dispersionsfarben von ADLER eignen
sich ideal zum Spritzen. Fir ein
optimales Endergebnis empfehlen wir
Filter mit 200um. Fir glatte Wande ist
die Aviva Europremium-Wei die bevorzugte
Wahl, denn dank der Smart-Dry-
Technology erzielt sie selbst bei
anspruchsvollen Lichtverhaltnissen
stets optimale Ergebnisse.

o Mineralfarben spritzen: Atmungsaktiv,
geruchsneutral und umweltschonend
— damit Uberzeugt die Aviva Euromin-Weik.
Fir ein optimales Spriihergebnis
empfiehlt sich die Verwendung eines
Filters mit einer Maschenweite von ca.
80um, da Mineralfarben aufgrund
ihrer etwas groberen Beschaffenheit

eine spezielle Filtration erfordern.
Achten Sie in jedem Fall darauf, dass die von Ihnen gewahlte
Farbe im Technischen Merkblatt als spritzfahig gekennzeichnet
ist.


https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//aviva-europremium-weiss~p904356
https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//aviva-euromin-weiss~p927

Schritt 2: Die richtige Verdiinnung fiir
ein optimales Spritzergebnis

Die richtige Verdiinnung der Wandfarbe ist entscheidend fiir ein

gleichmaRiges Spritzbild:

* Technisches Merkblatt: Halten Sie sich
an die Verdinnungsempfehlungen.
Diese finden Sie auf dem Farbeimer
oder in den technischen
Datenblattern.

» Konsistenz: Die Farbe sollte eine
milchige Konsistenz haben, damit sie
problemlos mit dem Spritzgerat
verarbeitet werden kann.

* Verdiinnungsmittel: Verwenden Sie
das vom Hersteller empfohlene
Verdinnungsmittel. Fur
Dispersionsfarben ist in der Regel
Wasser geeignet.

* Testen: Fuhren Sie vor dem
eigentlichen Auftrag einen
Testdurchgang auf einer kleinen
Flache durch, um sicherzustellen,
dass die Verdinnung korrekt ist.

Schritt 3: Optimale
Spritzgerateeinstellungen

Die richtige Einstellung des Spritzgeréts und die Wahl der
passenden Diise sind entscheidend fiir ein gutes Ergebnis. Stellen
Sie den Spritzdruck entsprechend der Angab im technischen
Merkblatt ein, um ein gleichméaRiges Spritzbild zu erhalten.
AuRerdem empfehlen wir, die Diise regelmaRig zu reinigen, um

ein Verstopfen zu verhindern.



Schritt 4: Erfolgreich Spritzen: So
geht’s richtig

Der eigentliche Spritzvorgang erfordert eine ruhige Hand und
gleichméRige Bewegungen:

 Spritzabstand: Halten Sie das
Spritzgerat in einem gleichméaliigen
Abstand von etwa 20-30 cm zur
Wand.

* Bewegungen: Fuhren Sie das
Spritzgerat in gleichmaligen,
Uberlappenden Bahnen, um eine
gleichmafiige Beschichtung zu
erzielen.

* Schichten: Tragen Sie die Farbe mit
mindestens zwei diinnen Schichten
auf, um Laufer und Tropfen zu
vermeiden.

* Beliiftung: Sorgen Sie flr eine gute
Bellftung des Raumes, um die
Trocknung zu beschleunigen und die
Bildung von Farbdampfen zu
reduzieren.

Schritt 5: Perfektes Finish durch
Kombination von Spritzen und Rollen

In der Regel wird die Farbe zweimal gespritzt, um eine
gleichmiaRige Deckung zu erreichen. Bei Bedarf kann
anschliefend mit der Rolle nachgearbeitet werden, um eine
einheitliche Rollstruktur zu erzeugen. Dadurch kénnen spétere
Ausbesserungen einfacher gemacht werden. Durch diese
Kombination aus Spritzen und Rollen wird ein perfektes Finish
erreicht, das sowohl optisch ansprechend als auch funktional ist.



Fazit

Das Spritzen von Wandfarben ist eine effiziente und zeitsparende
Methode, um grofe Flachen gleichméRig zu beschichten. Mit der
richtigen Vorbereitung, der optimalen Verdiinnung und der
passenden Einstellung des Spritzgerats konnen Sie professionelle
Ergebnisse erzielen. Fiir makellose Oberflachen greifen Sie zu
den Wandfarben von ADLER!

FAQ

Kann Grundierung gespritzt werden?

Grundierungen, wie beispielsweise Aviva Tiefengrund, sind leider nicht fiir das Spritzen geeignet. Beim Spritzen wiirde die
Grundierung ablaufen und ungleichmaRig auf der Oberfldche verteilt werden. Dadurch entstehen unschéne Laufspuren und
Unebenheiten, welche das Endergebnis beeintrdchtigt. Fiir eine gleichméRige und griindliche Anwendung empfiehlt es sich daher, die

Grundierung mit einem Pinsel oder einer Rolle aufzutragen.

Wie vermeide ich Spriihnebel und Tropfenbildung?

Um Spriihnebel und Tropfen zu vermeiden, halten Sie das Spritzgerit in einem gleichméBigen Abstand von etwa 20-30 cm zur Wand
und fithren Sie gleichméRige, tiberlappende Bewegungen aus. Tragen Sie die Farbe in mehreren diinnen Schichten auf, anstatt in einer
dicken Schicht.

Wie lange dauert es, bis die gespritze Wandfarbe getrocknet ist?
Die Trocknungszeit kann je nach Farbe und Raumklima variieren. Im Allgemeinen dauert es etwa 1 bis 2 Stunden, bis die Farbe
oberflichlich trocken ist, und bis zu 24 Stunden, bis sie vollstindig durchgetrocknet ist. Uberpriifen Sie die Herstellerangaben fiir

genaue Trocknungszeiten.


https://www.adler-lacke.ch/com/at/produkte//aviva-tiefengrund-wv~p932
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